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206.3 m @0.18 % Cu & 1.65 g/t Ag

56 m @0.38 % Cu & 3.86 g/t Ag

21.9 m @0.52 % Cu & 5.62 g/t Ag

34.75 m @0.27 % Cu & 2.4 g/t Ag

16.15 m @0.5 % Cu & 4.3 g/t Ag
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ÉCHELLE
1: 1 250

120 m @0.34 % Cu & 2.9 g/t Ag

14.5 m @0.41 % Cu & 4.73 g/t Ag

67.3 m @0.46 % Cu & 3.47 g/t Ag

30 m @0.61 % Cu & 3.76 g/t Ag

SECTION 4+00E

LITHOLOGIE

Marbre calci�que 
glimméri�sé

Unité calco-silicaté

Dyke Lesueur

Paragneiss

Contact lithologique
Contact lithologique 
présummé


